TAJEKOZTATO LAP &

Az EPS diffuziés szempontbdl olyan nyitott, mint a fa

A nyitott diffuzioju épitéanyagok jellemzdje, hogy csak kis ellenallast fejtenek ki a
molekuldris nedvességgel szemben. Sokak szamara meglepetésként hat, hogy az EPS
paradiffazios ellenallasa megegyezik a faval. Az igynevezett ,miianyagzacské hatas”
igy nem tud fellépni. Zart térbé6l a nedvesség elvezetését megfelel6 szell6ztetéssel
kell biztositani. Ez torténhet hagyomanyosan a nyilaszarokon keresztiil, vagy
szabalyozott légcserével (hGvisszanyeréssel).

Egy helyiségbdl elvezetett nedvesség 0 °C kils6 h6mérséklet esetén éranként 245,2
gramm, de ebbdl a kilsé falon diffuzidéval atjuté vizgéz mennyiség csak 3,2 g. Ezzel
szemben éranként 242 gramm tavozik légcserével a szell6z6 levegbvel!

Kiilsé lég- Zart térbdl elvezetett légnedvesség mennyiség [g/h]
homeorzeklet a kiilsé falon keresztiil légcserével
paradiffuzidval
-20 5,5 436
-10 4,8 378
0 3,2 242
19 0,4 15

Forras : Industrieverband Hartschaum

A paradiffuzids ellendllasi tényezd (1) azt mutatja, hogy egy adott épitGanyag a vizpara
szempontjabdél mennyivel témorebb, mint az azonos vastagsagu, nyugvd levegéréteg.
Minél nagyobb a p-érték, annal nagyobb ellendllast jelent az épitanyag.

Példak py-értékre:

Levegol .....eevvvvevvvvvrerennrninnns p=1 Beton ...coevviviiiieiiiiiiiieiiiiieeeninas p= 70-150
EPS oo, n=20-40 UVEE v pn = 10.000
Fa (FENYS) coovveereeecieeciens M= 54 PE-félia (0,1 mm) ....cceevverennnen. M = 65.000

Szakszer(len kivitelezett kiilsé fal esetén a zart tér és a kiils6 levegd kozott nincs légcsere.
Ebbdl a szempontbdl tehat nincs kiilonbség a fabdl, téglabdl vagy vasbetonbdl készilt falak
kozott.

A ,lélegz6 falak” elvét mar 1928-ban megdontotték. Erwin Rasch épiletfizikus
megallapitotta, hogy az érankénti levegéforgalom egy kulcslyukon 50-szer nagyobb, mint
a kulsé fal egy négyzetméterén!
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